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Первые упоминания о наливных полах были примерно в десятом веке до н. э. Сведения
подтверждают многие старинные, священные источники. В наше время первые наливные
полы появились в Италии в 1970 г. Вскоре их стали использовать на производстве, так
как они прочные и износостойкие. Легко моются, не имеют стыков, что очень удобно в
плане санитарии. Сейчас модно делать такие полы в домах и квартирах. Рынок
предоставляет огромный выбор производителей материалов.         
  Самые известные покрытия на сегодняшний день – это Кнауф (Knauf), Церезит (Ceresit)
и Ивсил (Ivsil). Помимо этих, существует уйма производителей, специализирующих свое
производство на наливных полах.   
  Смеси для изготовления наливных полов
  
  Смеси для выравнивания первого слоя делятся на два вида:  
  
    1. Полимерные. Полимерные полы состоят из полиуретановых и эпоксидных смесей.
Такие покрытия чаще всего имеют декоративный рисунок.   
    2. Минеральные. Минеральные смеси состоят из цемента, песка (играющего роль
наполнителя) и модификаторов, отвечающих за текучесть и время застывания.
Выполняя работы по выравниванию минеральной основы, необходимо только немного
помочь составу распределиться по поверхности. В целом, смесь выравнивается сама за
счет того, что состав имеет низкую внутреннюю связанность. Производители таких
полов – Церезит и Кнауф.   

  Готовые смеси для наливных полов  делятся на три категории:  
  
    1. Базовые смеси – предназначены для выравнивания первого слоя. Максимальная
толщина наносимого покрытия – 7 см. Быстросохнущий состав экономит время
строителей, занимающихся подготовкой пола.   
    2. Грунт – играет роль промежуточного укрепляющего слоя. Время высыхания –
примерно 5 часов.   
    3. Финишный слой наносится высотой не более сантиметра. Такая смесь может
иметь любой цвет и оттенок, могут быть матовыми или глянцевыми.   

  Минеральные и полимерные смеси отличаются по составу и наполнителям:  
  
    1. Эпоксидные – пригодны для использования в жилых помещениях.
Характеризуются как высокопрочные, химически инертные, влагостойкие,
антистатичные.   
    2. Полиуретановые смеси пригодны для самостоятельного нанесения. Обладают
всеми хорошими качествами сразу. Единственный недостаток – это высокая стоимость.
 
    3. Эпоксидно-уретановые полы обладают повышенной прочностью и стойкостью к
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истиранию. Обычно используются на местах с повышенной проходимостью людей и
техники, например, на заводах и производствах.   
    4. Метилметакрилатные смеси не удастся уложить самостоятельно. Состав быстро
сохнет, требует строжайшего выполнения всех технологий процесса. С таким
материалом должен работать профессионал. Отличается своей морозостойкостью. В
процессе соединения компонентов выделяется неприятный запах. Делать такие
покрытия желательно в хорошо вентилируемых помещениях.   

  Известные производители наливных полов
  
  Фирма Кнауф производит множество строительных готовых смесей. Товары этого
производителя отвечают всем стандартам качества.   
  В отрасли наливных полов производитель предоставляет широкий выбор смесей.
Сейчас фирма производит эпоксидные смолы, но они в нашей стране пока не популярны.
 
  Фирма Ивсил представляет покупателю широкий ассортимент – от стяжек до
покрытий. Очень распространена быстротвердеющая смесь Экспресс. Смеси Термолайт
используют для термо- и звукоизоляционных стяжек.   
  Фирма Церезит имеет многолетний опыт в производстве строительных смесей. Цены
на товар всегда приемлемые. Производитель очень популярен на строительном рынке,
представляет широкий выбор готовых смесей для наливных полов и не только.   
  Фирма Бергауф также производит сухие строительные смеси. Опытные мастера
рекомендуют состав под названием Bodon Turbo, позволяющий выравнивать перепады
до 10 см.   
  В нашей стране также производят наливные полы. Фирма Боларс ничем не уступает
европейским производителям, при этом товар имеет доступную цену.   
  Смеси марки Геркулес также очень распространены на нашем рынке. Не имеют
сверхъестественных строительных качеств, но и не уступают остальным, и цена их
изделий приемлемая.   
  Полимерные наливные полы пока не очень распространены, по сравнению с
минеральными полами, но, не смотря на это, их также выпускают все известные
производители.   
  В заключение
  
  Вообще очень много производителей специализируется на производстве наливных
полов. Разнообразие выбора иной раз сводит покупателя с ума. Необходимо перед
покупкой определиться, каким именно требованиям должен отвечать ваш новый
наливной пол. Потом уже определяться: взять смесь подороже или же сэкономить.   
  Еще выбор смеси зависит от того, пол будет укладываться самостоятельно или
профессионалом. Будет однотонное покрытие или с рисунком. Об этом тоже не стоит
забывать.   
  По материалам сайта: http://wikibud.com.ua/
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